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Análisis & Ensayos
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Caracterización Mecánica
Á Propiedades de tracción en plásticos y películas (ASTM D638 y

ASTM D882).

Á Propiedades de flexión en plásticos (ASTM D 790).

Á Resistencia al impacto de péndulo en plásticos método Izod

(ASTM D256) y método Charpy (ASTM D6110/ISO 179).

Á Resistencia al impacto al dardo en plásticos (ASTM D1709).

Á Resistencia propagación por desgarro de películas de plástico y

lámina fina por un método de un sólo desgarro (ASTM D1938).

Á Dureza Shore A y Shore D en plásticos (ASTM D2240).

Á Rugosidad ISO 4287 (Limite de medición de 30 a 50 micras).
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Caracterización térmica

ÁDeterminación de Temperatura de descomposición de

polímeros, evaluación de estabilidad térmica y

determinación de porcentaje de residuos (ASTM E1641).

ÁDeterminación de temperaturas de fusión, transición

vítrea y cristalización, cambios de fase, entalpías de

fusión y porcentaje de cristalinidad (ASTM D3418).

ÁDeterminación de Temperatura de ablandamiento VICAT

(ISO 2507-1 / ASTM D1525 / ISO 306).
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Caracterización Física

ÁAbsorción de agua en plásticos (ASTM D 570)

ÁDensidad relativa en plásticos (ASTM D 792).

ÁHinchamiento en tableros en base a fibra de madera

(ASTM D1037)

ÁDeterminación de espesor y gramaje en film (ASTM

D6988)

ÁPorcentaje de ceniza en plásticos (ISO 3451-1/ISO 3451-4)

ÁDeterminación de estructura de capas en films (SEM)

ÁTransmisión de vapor de agua en bolsas plásticas (ASTM

E96)

ÁDeterminación de estructura de capas en films (SEM).

ÁMicroscopía óptica.



Caracterización Química 

Á Determinación del pH.

Á Caracterización de polímeros a través de

espectrofotometría FT-IR, con sistema ATR.

Á Caracterización de compuestos por espectroscopía UV-

Visible.
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Caracterización Reológica 

ÁDeterminación de índice de fluidez (MFI) para materiales

termoplásticos (ASTM D 1238 / ASTM D 3364).

ÁAnálisis reológico de materiales termoplásticos, a través de

reómetro de torque.

ÁComportamiento de la viscosidad de materiales

termoplásticos a diferentes temperaturas.

ÁDeterminación de la viscosidad en fluidos, adhesivos, aceites

y resinas.

ÁTiempo de gelado en muestras de adhesivos.
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Caracterización de Polímeros 
ÁDeterminación de interacciones químicas en polímeros.

ÁIdentificación de cargas, aditivos y presencia de

contaminantes (FTIR, TGA, SEM).

ÁEstudio de fraguado/curado de adhesivos/resinas por

Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC).

ÁCaracterización e identificación de plásticos (DSC, TGA

y FTIR).
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Caracterización de tuberías
ÁCaracterización de polímeros en tuberías (DSC, TGA y FTIR).

ÁDeterminación de temperatura VICAT ( ASTM D1525)

ÁContenido de Negro de Humo (ASTM D4218).

ÁDeterminación del grado de pigmentación y dispersión de negro

de humo en tuberías de poliolefinas (ISO 18553).

ÁPropiedades mecánicas: Ensayo Tracción, probetas tipo I (ISO

6259-3), Flexión ASTM D 3350/ASTM D790 y Dureza Shore D

ASTM D2240.

ÁInspección visual de tuberías, registro fotográfico, medición

dimensional espesor, diámetro y medición ovalidad.



Estudio de materiales

ÁCaracterización y estudio de materiales poliméricos

para el desarrollo de fichas técnicas.

ÁAnálisis e interpretación de fichas técnicas de

materiales.

ÁEstudios de solubilidad de materiales poliméricos.

ÁExposición de resistencia UV en materiales no

metálicos (método adaptado bajo ASTM G 154)
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